






試験成績書

ランドブレイン株式会社 殿
1/1 発行No.  

発行日 2019年7月17日

事業者名
住 所

試験管理者

試料受付 2019年7月11日
試験期間 2019年7月11日 ～2019年7月17日

採取区分 自社採取
試料採取者

採取場所 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3274 1
件名 子育て賃貸住宅等整備事業におけるPFI事業者選定アドバイザリ ー

ご依頼を受けました試料について、検査の結果を次の通り報告致します。本分析の結果は、

業務（三浦市）

入手した試料の範囲に限定させていただきます。

（ 

試料名称|1階機械室壁·天井 吹付ロックウール

石綿含有の有無の判定 含有 1採取年月叫 2019年7月 11日

試験の方法 JIS A 1481-1（偏光顕微鏡法），JIS A 14813(X線回折法）

試験の対象 試験の結果 基準 単位

クリソタイル（定t生） 不検出 検出しないこと

アモサイト（定性） 検出 検出しないこと

クロシドライト（定性） 不検出 検出しないこと

トレモライト（定性） 不検出 検出しないこと

アクチノライト（定性） 不検出 検出しないこと

アンソフィライト（定性） 不検出 検出しないこと

クリソタイル（定量） 0. 1以下 ％ 
アモサイト（定量） 0. 3 0. 1以下 ％ 
クロシドライト（定量） 0. 1以下 ％ 
トレモライト／アクチノライト（定量） 0. 1以下 ％ 
アンソフィライト（定量） 0. 1以下 ％ 
以下余白

備考）

推定含有率
層 外観色 層割合 アスベスト種類 アスベスト

推定含有率
灰 100% アモサイト 0. 1% 5%

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。

•この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。



試験成績書

ランドブレイン株式会社殿

試料受付 2019年7月11H
試験期間 2019年7月11 S ~ 2019年7月17日

採取区分 自社採取

試料採取者
採取場所 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3274 1
件名 子育て賃貸住宅等整備事業におけるPFI事業者選定アドバイザリ ー業務（三浦市）

ご依頼を受けました試料について 、検査の結果を次の通り報告致します。本分析の結果は、 入手した試料の範囲に限定させていただきます。

、,`

試料名称|1階 階段室 段裏 パーライト吹付

石綿含有の有無の判定 非含有 1採取年月日1 2019年7月11日

試験の方法 JIS A 1481-1（偏光顕微鏡法），JIS A 14813(X線回折法）

試験の対象 試験の結果 基準 単位

クリソタイル（定性） 不検出 検出しないこと

アモサイト（定性） 不検出 検出しないこと

クロシドライト（定性） 不検出 検出しないこと

トレモライト（定性） 不検出 検出しないこと

アクチノライト（定性） 不検出 検出しないこと

アンソフィライト（定性） 不検出 検出しないこと

クリソタイル（定量） 0. 1以下 ％ 

アモサイト（定量） 0. 1以下 ％ 

クロシドライト（定量） 0. 1以下 ％ 

トレモライト／アクチノライト（定量） 0. 1以下 ％ 

アンソフィライト（定量） 0. 1以下 ％ 

以下余白

備考）

推定含有率
層 外観色 層割合 アスベスト種類 アスベスト

推定含有率
白 20% 不検出

2 灰 80% 不検出

※外観色、層割合、 アスベスト推定含有率は目視にて判断しま した。

•この報告書の完全な複製を除き、 当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。
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